
当該製品を電子レンジで加熱後、取り出して寝室に行く途中、破裂し、内

容物により全治１カ月程度の火傷を負った。（２００８年1月 神奈川県）

ゆたんぽによる火傷

事故原因は、消費者の過剰過熱による破裂ではあるものの、取扱説明書

の加熱時間等の注意表示が十分ではなかったことから、事故に至ったと考

えられる。

事故の原因

事故の概要

National Institute of Technology and Evaluation

独立行政法人 製品評価技術基盤機構

破裂した事故品

当該製品を電子レンジで加熱し

すぎた場合、破裂し、高温の液

体が飛散するおそれがあります。

製造メーカー（株式会社ADEKA）

では、OEM製品 を含む対象製

品を回収しています。

事故防止のために

連絡先：０１２０－９６３－２４０
（フリーダイヤル）
【午前9～１２時、午後１～6時

（土日祝日、年末年始を除く）】


