
平成１８年度市場モニタリングテスト結果

家庭用品品質表示法に係る試買テスト

「靴」

、 「 」 、平成１８年度にＮＩＴＥが 家庭用品品質表示法の対象商品である 靴 について

同法の雑貨工業品品質表示規程（以下「表示規程」という ）に対する遵守状況を調。

査するため、試買テストを行いました。

靴（甲に合成皮革を、本底にゴム、合成樹脂又はこれらテストの実施にあたっては、

を市場かの混合物を使用し、甲と本底とを接着剤により接着したものに限る ）１６銘柄。

ら購入し、テスト対象商品としました。

甲皮に使用される材料 底材に当該品目は、表示規程に定められた表示項目である 、

、 、取扱い上の注意、表示者名等を表示する必要がありま使用される材料 底の耐油性

す。テストの結果、１６銘柄中５銘柄が表示規程に不適合でした。

不適合内容は、原料樹脂の種類の表示が誤っていた又は無かったことです。

不適合事項の詳細は次のとおりです。

（ ）遵守事項 不 適 合 内 容 銘柄数 ※

３底材に使用 材料を示す定められた用語を用いていなかった。
される材料

取扱い上の 定められた ３注意事項を表示していなかった。
注意

（※）１銘柄で複数の不適合事項に該当するものはそれぞれを計上しています。

なお、ＮＩＴＥでは、不適合と考えられる表示を行っていた表示者に対して、テス

ト結果を提示し当該表示者の見解及び対応策について聴取を行い、テスト結果と共に

経済産業省に報告しました。この報告に基づき、経済産業省から当該表示者に対し改

善指導が行われました。


